Викторина «Физика для швеи»
1. Для чего по краям бортов верхней одежды, в проймы рукавов, по линии талии прокладывают кромку – льняную ленту или ткань с клеевым покрытием?

2. Какую деформацию испытывают ткани при сматывании с рулона, настилании, выполнении операции стачивания?

3. С увеличением влажности ткани воздухопроницаемость её снижается. Почему?

4. Какими механическими свойствами должны обладать материалы для пошива

    –мужских пальто;

    – легких женских платьев?

5. Материалы во влажном состоянии легко сминаются. При выполнении каких операций в швейном производстве используется это свойство материалов?    Какая это деформация – упругая или остаточная?

6. Вискозные, шерстяные, льняные, хлопковые ткани обладают большей 

   способностью к набуханию, чем капрон и лавсан. Почему?

7. Почему при стирке происходит постепенный износ материала?

8. Прочность хлопчатобумажных  тканей примерно 700 Н, а шерстяных – примерно 400 Н. Но хлопчатобумажные ткани быстрее изнашиваются. Почему?

9. К каким дефектам изделия может привести растяжение ткани в настиле?

10. Из ткани с какими физическими свойствами нельзя шить узкие юбки и брюки? Почему?
